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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

 
IBIRAREMA MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO – TERRA DA LINGUIÇA 

“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: INFRAESTUTURA URBANA    

LOCAL: VÁRIAS RUAS 

CIDADE: IBIRAREMA - SP 

 

RECAPE ...................................................................... 3.207,93 m² 

 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 

Prever fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a 

mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, 

englobando os módulos referentes às placas do governo federal, prefeitura 

municipal, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço 

galvanizado nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; 

fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura 

em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme 

especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo e da 

Prefeitura Municipal. 

 

2 - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

2.1 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

A imprimação ligante betuminosa consistirá na aplicação 

do material betuminoso sobre a superfície, para assegurar sua perfeita ligação 

com o revestimento. 

A varredura e limpeza da superfície a ser imprimada 

deverão ser feitas com vassourões manuais ou vassoura mecânica, de modo 

que remova completamente a terra, poeira ou outros materiais estranhos. O 

material deverá ser aplicado pôr um distribuidor de pressão, nos limites de 

0,50 a 1,50 lt/m² conforme determinação da fiscalização. Deverá ser feita a 

aplicação do material betuminoso com distribuidor manual nos lugares onde, 
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a juízo da fiscalização houver deficiência do material. Depois de aplicada a 

imprimação, deverá permanecer em repouso até sua secagem e 

endurecimento suficientes para receber o revestimento. A superfície deverá 

ser conservada em perfeitas condições até que seja colocado o revestimento. 

 

2.2 CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE. 

A camada de rolamento com concreto asfáltico pré-

misturado a quente será constituída de agregado betuminoso e material de 

brita, pedrisco, pó de pedra e eventualmente areia ou filler, executada em vibro 

acabadora na espessura de 3,00cm. A superfície da base, devidamente 

imprimada, deverá estar seca e limpa de todo material solto. Não será 

executado trabalho em tempo úmido, não será tolerada segregação ou queda 

elevada de temperatura no transporte e aplicação da mistura. Para satisfazer 

tal exigência, a usina de asfalto deverá estar localizada em uma distância 

compatível, devendo sua localização ser indicada na relação de equipamentos 

a ser apresentada. A mistura betuminosa deverá ser espalhada de forma que 

permita posteriormente a obtenção de uma camada de acordo com o projeto 

sem novas adições. A temperatura da mistura, pôr ocasião das operações de 

esparrame, não poderá ser inferior a 120º C. 

Logo após o esparrame assim que a mistura suporte o peso 

do rolo, deverá ser iniciada a compressão através de rolo compressor. A 

compressão deverá começar dos lados e prosseguir longitudinalmente para o 

centro, de modo que este cubra, uniformemente em cada passada, pelo menos 

a metade da largura do seu rastro de passagem anterior. Nas curvas as 

rolagens, prosseguirão do lado mais baixo para o lado mais alto, 

paralelamente ao eixo do trecho, nas mesmas condições de recobrimento de 

rastro. Para impedir adesão do aglutinante tipo betuminoso a cada rolo, estes 

deverão ser molhados, não sendo permitido excesso de água. 

Os compressores não poderão fazer manobras sobre as 

camadas que estejam sofrendo rolagens. A camada deve apresentar-se 

uniforme, isenta de ondulação e saliências ou rebaixos. Nenhum trânsito será 
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permitido na camada de rolamento enquanto a temperatura da mistura for 

superior a temperatura ambiente. 

 

 

         
 
 
 
 

Ibirarema, 03 de agosto de 2023. 
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